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惠东美新塑木型材制品有限公司 

广东省惠州市惠东县大岭镇新兴亚洲工业园 

 

下列样品由客户提供及确认: 

样品名称 : 耐迪塑木 

SGS 参考号  ： GP090300392-9.6 

测试要求  ： 根据客户要求选择测试 

收样日期 : 2009 年 03 月 17 日 

测试周期 : 2009 年 03 月 17 日至 2009 年 03 月 20 日 

   

测试结果 :  

样品描述：灰色片材 

测试项目：吸水率 

测试方法：ASTM D570-98（2005） 

试样：76.4×25.6×3.98mm 

干燥：50℃, 24 小时 

浸泡：23℃, 24 小时 

吸水率：0.80% 
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通标标准技术服务有限公司 
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霍洁梅                        工程师 


